
Технические условия:
1. Произвести сборку конструкции в любом пространственном положении:
2. Длина прихваток не более 10 мм, внутри конструкции прихватки не допустимы;
3. Перед началом сварки конструкцию представить на осмотр,
без пластин "101 " и "102 ".
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蒖 св. шва Стандарт и обозначение Кол-во
1 ГОСТ 5264-80-Т1- 4 + 2 6
2 ГОСТ 11534-75-У1 2
3 ГОСТ 5264-80-У4- 4 9
4 ГОСТ 5264-80-С2 2

Технические условия:
1. Сварку конструкции производить относительно базовой пластины "1". 
Наклонять конструкцию в процессе сварки запрещено, допускается вращать
вокруг вертикальной оси;
2. Все сварные швы выполнить в один проход электродами с рутиловым покрытием;
3. Сварка на спуск запрещена;
4. Воздействие абразивных материалов, режущего инструмента и оборудования
для облицовочных сварных швов, запрещены.
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Деталировочный чертеж
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蒖 дет. Наименование, размеры Кол-во,
шт. Примечание

1 пластина 4х200х200 1
2 пластина 4х150х150 с отв. Ç15 мм. 1 см. чертеж
3 труба Ç100х4 - 80 1
4 пластина 4х150х150 1
5 пластина 4х150х150 1 прямоугольная форма
6 пластина 4х46х212 1
7 труба Ç21,5х2,8 - 40 1 резьба ГОСТ 6357-81
8 пластина 4х99х200 2
9 пластина Ç92х4 1
10
11

пластина 4х99х150

пластина 4х150х150 с отв. Ç 100 мм.

2
1 см. чертеж
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